План работы АЦКП ДНЦ РАН на 2022 год

	№
	Тема
	Содержание работ
	Срок исполнения
	Примечание

	1
	Выполнение фундаментальных научных исследований по теме "Получение и комплексное исследование влияния оксидных наполнителей, углеродистых сорбентов и процессов механоактивации на физико-химические свойства натрий-ионных композиционных, полимерных и жидкофазных электролитов". 
	Исследования натрий-ионных композиционных, полимерных и жидкофазных электролитов с использование методов сканирующей электронной микроскопии, инфракрасной (ИК) спектроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) света, дифференциальной сканирующей калориметрии, рентгеновской дифрактометрии, элементного анализа, измерения электропроводности; компьютерного моделирования (метод молекулярной динамики;

Получение углеродистых сорбентов из различного растительного сырья;

Изучение текстуры (удельная поверхность, пористость, распределение пор по размерам), физико-химические (рНтнз, термические свойства, химия поверхности) свойства полученных углей;
	Январь 2022г. – Декабрь 2022 г.
	В рамках государственного задания на проведение фундаментальных научных исследований по направлениям исследований РАН, 
предусмотренного Программой фундаментальных научных исследований 
государственных академией наук на 2013-2020 годы, в 2022 году

	2
	Выполнение фундаментальных научных исследований по теме "Исследование механизмов формирования, микроструктуры, электрофизических и оптических свойств дисперсных, объемных и тонкопленочных функциональных материалов оптоэлектроники и сенсорики".
	Исследования состава структуры, морфологии электрофизических и оптических свойств тонкопленочных материалов с использование методов сканирующей электронной микроскопии,  инфракрасной (ИК) спектроскопии, спектрофотометрии УФ-вид-ИК диапазона, рентгеновской дифрактометрии.
	Январь 2022г. – Декабрь 2022 г.
	В рамках государственного задания на проведение фундаментальных научных исследований по направлениям исследований РАН, 
предусмотренного Программой фундаментальных научных исследований 
государственных академией наук на 2013-2020 годы, в 2022 году

	3
	Выполнение фундаментальных научных исследований по теме "Оптические, электрические свойства конденсированных ионных систем, полупроводников и углеродных наноматериалов"
	Исследования оптических, электрических свойств ионных систем, полупроводников и углеродных наноматериалов с использование методов инфракрасной (ИК) спектроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) света, дифференциальной сканирующей калориметрии.
	Январь 2022г. – Декабрь 2022 г.
	В рамках государственного задания на проведение фундаментальных научных исследований по направлениям исследований РАН, 
предусмотренного Программой фундаментальных научных исследований 
государственных академией наук на 2013-2020 годы, в 2022 году

	4
	Измерение ИК спектров полимерных образцов (пленок) при различных температурах
	Измерение ИК спектров полимерных образцов на ИК-Фурье спектрометре VERTEX-70. 62 образца.
	Март 2022г. – Май 2022г.
	

	5
	Измерение ИК спектров порошков при различных температурах (от комнатной до 250 градусов)
	Измерение ИК спектров порошковых образцов на ИК-Фурье спектрометре VERTEX-70. 10 образцов.
	Май 2022г. – Июнь 2022г.
	

	6
	Измерение спектров КР порошков при различных температурах (от комнатной до 250 градусов)
	Измерение ИК спектров порошковых образцов на КР-спектрометре – микроскопе SENTERRA 785. 10 образцов.
	Март 2022г. – Апрель 2022г.
	

	7
	Измерение ИК спектров порошков
	Измерение ИК спектров порошковых образцов на ИК-Фурье спектрометре VERTEX-70. 25 образцов.
	Июль 2022г.
	

	8
	Измерение текстурных характеристик материалов методом низкотемпературной адсорбции инертного газа
	Изучение текстуры (удельная поверхность, пористость, распределение пор по размерам) на комплексе для измерения текстурных характеристик дисперсных и пористых материалов Сорби-MS. 50 образцов.
	Май 2022г. – Июль 2022г.
	

	9
	ТГ-ДТА и ТГ-ДСК исследование и расшифровка кривых различных порошкообразных образцов
методом ДСК
	Проведение ДТА, ДСК на Приборе синхронного термического анализа STA 449 F3 Jupiter. Интервал температур 300 – 1000 K. 8 образцов.
	Апрель 2022г.
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